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Product Description

Durelon™ is a carboxylate cement for fixation and lining. Two variants of the
powder, “normal curing” and “fast curing”, and two consistencies of the liquid,
“universal” and “low viscosity”, are available.

Two delivery versions of the “universal” liquid, dropper bottle and dosing syringe,
are available. The “low viscosity liquid” is available with a dropper bottle only.
Either of the powder variants and the “universal” liquid may be used for lining.
Any of the combinations can be employed for fixation.

1> These Instructions for Use should not be discarded for the duration of
product use.

Indications

Cementation of inlays, onlays, crowns, and bridges made from metal or
metal-ceramics or veneered with composite

Cementation of inlays, onlays, crowns, and bridges made from composite or
ceramics provided these are suitable for conventional cementing
Cementation of pins and screws provided these are suitable for conventional
cementing

Cementation of orthodontic bands

Linings

Durelon is not suitable for cementation from/to titanium-based restorations,
since cement discoloration can occur on the points which come into contact
with titanium.

Precautionary Measures

3M MSDSs can be obtained from www.mmm.com or contact your local subsidiary.

Preparation

» To provide for optimal adhesion, carefully clean enamel, dentin, and the
restoration to be cemented.

» Blow the cavity dry in only 2-3 intervals with water and oil-free air or dab
dry with cotton pellets. Do not overdry!

- The cavity should be just so dry that the surface has a semi-gloss
appearance. As is the case with every type of cement, overdrying can
result in post-operative sensitivity.

» Dry the surfaces of the restoration with air.
» Avoid further contamination by saliva.

Pulp protection

To prevent pulp irritation, cover areas in vicinity to the pulp by applying small

amounts of hardsetting calcium hydroxide material prior to taking an impression

for the final restoration.

Dosing

Powder:

» Assemble the dosing rod prior to use.

» Press the dosing rod into the powder, and then remove excess powder with
some instrument.

» Dose the powder onto a mixing block or glass plate by lightly tapping the
dosing rod.
- Avoid underdosing the powder (especially in free dosing), since this may

impair the quality of the cement.

Liquid Dropper Bottle:

» Holding the bottle vertically, dispense single droplets next to the powder by
lightly squeezing the bottle.

» Recap the bottle immediately after use.

Liquid Dosing Syringe:

» Insert the enclosed plunger and dose the desired number of scale units.
- Keep the plunger for subsequent use with other syringes.

» Reseal the dosing syringe immediately after use.

Mixing ratio

1 dose powder =1 dosing rod filling.

1 dose liquid =1 drop from the bottle or 1 small scale unit from the dosing syringe.

Indication Powder Liquid
normal setting| fast setting universal low viscosity

Number of 1 - 2 -
doses for
fixations - 1 2 -

1 - - 1
Number of 1 - 1 _
doses for
linings - 1 1 -

The following powder/liquid mixing ratios apply:

for fixations:  0.15 g powder:0.10 g liquid universal or
0.20 g powder:0.10 g liquid low viscosity,
for linings: ~ 0.25 g powder:0.10 g liquid universal.

These quantities are not identical to the quantities required for one application!

Mixing

» Mix Durelon at an ambient temperature of 20-25°C/68-77°F with a metal
spatula.

» Place all powder into the liquid in one move and mix until a homogeneous
consistency is attained.

Application

» Protect the working area from water and saliva during the application and
setting phase.

» Coat neighboring teeth or crowns with Vaseline to make removal of excess
material easier.

» Apply a thin layer of cement to the internal surface of the crown and the
prepared tooth.
- Do not overfill the crown as hydrostatic pressure in tightly fitting crowns

may lead to discomfort of the pulp.

» Then seat the restoration.

» Wash metal instruments with cold water before Durelon has set.

Times

The following times are valid at an ambient temperature of 23°C/73°F and

50% relative humidity:

Mixing Processing | Setting from
incl. mixing |start of mixing
min:sec min:sec min:sec
Fixation
Powder, normal setting . . .
Liquid, universal 00:30 02:30 10:00
Powder, normal setting . . .
Liquid, low viscosity 00:30 02:00 07:00

be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any
loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special,
incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty,
contract, negligence or strict liability.

Information valid as of January 2012

DEUTSCH

Produktbeschreibung

Durelon™ ist ein Carboxylatzement fiir Befestigungen und Unterfillungen.

Das Pulver steht in den Varianten ,normalabbindend” und ,schnellabbindend”
und die Fliissigkeit in den Konsistenzen ,universal“ und ,diinnflieBend* zur
Verfligung.

Die Flilssigkeit ,universal” ist in der Darreichungsform Tropfflasche oder Dosier-
spritze erhéltlich. Die Fliissigkeit , dinnflieBend” wird ausschlieBlich in der Tropf-
flasche angeboten.

Fiir Unterflillungen kdnnen beide Pulvervarianten und die Fliissigkeit universal
verwendet werden. Bei Befestigungen sind alle Kombinationen méglich.

15 Diese Gebrauchsinformation ist fiir die Dauer der Verwendung des
Produktes aufzubewahren.

Anwendungsgebiete

Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen und Briicken aus Metall, Metallkeramik
oder mit Kunststoffverblendung

Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen und Briicken aus Composite oder
Keramik, sofern fiir die konventionelle Zementierung geeignet

Befestigung von Stiften und Schrauben, sofern fir die konventionelle
Zementierung geeignet

Befestigung von kieferorthopédischen Béndern

Unterflillungen

Durelon ist nicht fiir die Zementierung von/auf titanbasierten Restaurationen

geeignet da es an den Kontaktstellen zu Titan zu Zementverfarbungen kommen
kann.

VorsichtsmaBnahmen
3M Sicherheitsdatenblétter sind unter www.mmm.com oder bei Ihrer lokalen
Niederlassung erhaltlich.

Vorbereitung
» Fiir eine groBtmdgliche Haftung Schmelz, Dentin und die zu zementierende

Restauration sorgféltig reinigen.

» Die Kavitét in nur 2-3 Intervallen mit wasser- und olfreier Luft trocken blasen
oder mit Wattepellets trocken tupfen. Nicht Ubertrocknen!

- Die Kavitét soll gerade eben so trocken sein, dass die Oberfliche
seidenmatt erscheint. Wie bei jedem Befestigungszement kann zu
starkes Trocknen zu postoperativen Sensitivitaten flihren.

» Die Oberflachen der Restauration mit Druckluft trocknen.
» Erneute Speichelkontamination vermeiden.

Pulpenschutz

Um Irritationen der Pulpa vorzubeugen, sollten pulpennahe Bereiche - bevor
der Zahn fir die definitive Versorgung abgeformt wird — punktférmig mit einem
fest abbindenden Calciumhydroxid-Préparat abgedeckt werden.

Dosierung

Pulver:

» Vor Gebrauch den Dosierstab zusammenstecken.

» Den Dosierstab in das Pulver eindriicken und anschlieBend mit einem
Instrument den Uberschuss abstreifen.

» Das Pulver durch leichtes Klopfen am Dosierstab auf einen Mischblock oder
eine Glasplatte dosieren.
- Pulverunterdosierung (insbesondere bei freier Dosierung) ist zu vermeiden,

da die Qualitdt des Zementes beeintréchtigt werden kann.

Fliissigkeit Tropfflasche:

» Die Tropfflasche senkrecht halten und durch leichten Druck auf die Flasche
einzelne Tropfen neben das Pulver dosieren.

» Die Flasche nach Gebrauch sofort wieder verschlieBen.

Fliissigkeit Dosierspritze:

» Den beiliegenden Kolben einsetzen und die gewlinschte Anzahl Teilstriche
dosieren.
- Die Kolbenstange aufbewahren und fiir weitere Spritzen verwenden.

» Die Dosierspritze nach Gebrauch sofort wieder verschlieBen.

Mischverhéltnis

1 Dosiereinheit Pulver =1 Dosierstabflillung.

1 Dosiereinheit Fliissigkeit = 1 Tropfen aus der Flasche oder 1 kleiner Teilstrich
aus der Dosierspritze.

Indikation Pulver Flissigkeit
Normal- Schnell- Universal | DinnflieBend
abbindend | abbindend

Anzahl der Dosier- 1 - 2 -
einheiten flr
Befestigungen - 1 2 -

1 - - 1
Anzahl der Dosier- 1 - 1 -
einheiten flr
Unterfiillungen - 1 1 -

Es gelten folgende Pulver/Fliissigkeitsverhéltnisse

fur Befestigungen: 0,15 g Pulver: 0,10 g Fliissigkeit universal oder
0,20 g Pulver: 0,10 g Fliissigkeit diinnflieBend,

flir Unterflllungen: 0,25 g Pulver: 0,10 g Flissigkeit universal.
Diese entsprechen nicht den benétigten Mengen flir eine Anwendung!

Mischen

» Durelon bei 20-25°C/68-77°F Raumtemperatur mit einem Metallspatel
anmischen.

» Die gesamte Pulverportion auf einmal in die Fliissigkeit einbringen und
mischen, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist.

Applikation

» Wahrend der Applikation und der Abbindephase das Arbeitsfeld vor Wasser-
und Speichelzufritt schiitzen.

» Zur leichteren Uberschussentfernung benachbarte Z&hne oder Kronen ggf.
mit Vaseline isolieren.

» Eine diinne Zementschicht in das Kroneninnere und auf den Stumpf
auftragen.

e Pulver- und Fliissigkeitsflasche bzw. Dosierspritze nach Gebrauch sorgféltig
verschlieBen.

Lagerung und Haltbarkeit
Das Produkt bei 15-25°C/59-77°F lagern.
Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Kundeninformation
Niemand ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben
in diesen Anweisungen abweichen.

Garantie

3M Deutschland GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und
Herstellungsfehlern ist. 3M Deutschland GmbH UBERNIMMT KEINE WEITERE
HAFTUNG, AUCH KEINE IMPLIZITE GARANTIE BEZUGLICH VERKAUFLICHKEIT
ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Der Anwender ist verantwort-
lich fur den Einsatz und die bestimmungsgeméBe Verwendung des Produkts.
Wenn innerhalb der Garantiefrist Schéden am Produkt auftreten, besteht lhr
einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von 3M Deutschland GmbH in
der Reparatur oder dem Ersatz des 3M Deutschland GmbH Produkts.

Haftungsbeschrankung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zuldssig ist, besteht fir 3M Deutsch-
land GmbH keinerlei Haftung flr Verluste oder Schaden durch dieses Produkt,
gleichgltig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder
Folgeschéden, unabhéngig von der Rechtsgrundlage, einschlieBlich Garantie,
Vertrag, Fahrldssigkeit oder Vorsatz, handelt.

Stand der Information Januar 2012
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Description du produit

Durelon™ est un ciment carboxylate servant aux scellements et fonds de cavités.
Il'est disponible en poudre dans les variantes « prise normale » et « prise rapide »
et en liquide de consistances « universelle » et «tres fluide ».

La forme liquide «universelle » est conditionnée en flacons ou en seringues
doseuses. La forme liquide «tres fluide » existe exclusivement en flacon
compte-gouttes.

Les deux préparations en poudre ainsi que la forme liquide universelle peuvent
s'utiliser pour réaliser des fonds de cavités. Pour les scellements, toutes les
combinaisons sont possibles.

= Ce mode d'emploi doit étre conservé pendant toute la durée d'utilisation
du produit.

Indications

e Scellement d'inlays, onlays, couronnes et bridges en métal, céramo-métallique
ou CVI

e Scellement d'inlays, onlays, couronnes et bridges en composite ou en céra-
mique dans la mesure ou ils sont congus pour le scellement conventionnel

o Scellement de tenons et vis dans la mesure ou ils sont congus pour le scelle-
ment conventionnel

e Scellement de bagues d’orthodontie

e Fonds de cavités

Durelon est contre-indiqué pour le scellement de/sur des protheses basées sur
le titane car des colorations du ciment peuvent apparaitre aux points de contact
avec le titane.

Mesures de précaution
Vous pouvez vous procurer les fiches de sécurité 3M MSDSs sur le site internet :
www.mmm.com ou aupres de votre filiale locale.

Préparation
» Pour obtenir un scellement performant, nettoyer soigneusement I'émail,
la dentine et la prothése qu'il y a lieu de sceller.
» Sécher la cavité avec 2 a 3 jets d'air exempts d’eau et d’huile ou tamponner
avec des boulettes de coton. Veiller a ne pas sécher excessivement!
- La cavité doit étre juste assez séche pour que la surface soit satin
mat. Comme avec tous les ciments, un séchage excessif peut contribuer
a I'apparition de sensibilités post-opératoires.
» Sécher les surfaces de la prothese a I'air comprimé.
» Eviter toute nouvelle contamination par la salive.

Protection de la pulpe

Afin de prévenir les irritations de la pulpe, recouvrir ponctuellement les zones

juxtapulpaires avec une préparation a I'hydroxyde de calcium devenant dur

lors de la prise avant de prendre les empreintes de la dent pour le traitement

définitif,

Dosage

Poudre :

» Avant utilisation, monter le batonnet de dosage.

» Enfoncer le batonnet de dosage dans la poudre puis, a I'aide d’un instrument,
racler la poudre excédentaire.

» En tapotant sur le batonnet, déposer la poudre sur un bloc de mélange ou
sur une plague en verre.
- Eviter de sous-doser la poudre (en particulier lors du dosage manuel) car

la qualité du ciment s’en trouverait diminuée.

Liquide en flacon compte-gouttes :

» Maintenir le flacon compte-gouttes a la verticale. En exercant de 1égeres
pressions, doser quelques gouttes de liquide a coté de la poudre.

» Une fois utilisé, refermer immédiatement le flacon compte-gouttes.

Liquide en seringue de dosage :
» Insérer le piston fourni puis choisir la quantité de liquide désirée en
sélectionnant le nombre de traits de graduation.
- Conserver la tige du piston pour I'utiliser avec d’autres seringues.
» Une fois utilisée, refermer immédiatement la seringue.

Rapport du mélange

1 unité de dosage de poudre = 1 batonnet de dosage.

1 unité de dosage de liquide =1 goutte du flacon ou 1 petit trait de graduation
de la seringue doseuse.

Indication Poudre Liquide
Prise normale| Prise rapide [ Universel Fluide

Nombre d'unités 1 - 2 -
de dosage pour
scellements - 1 2 -

1 - - 1
Nombre d’unités 1 - 1 -
de dosage pour
fonds de cavité - 1 1 -

Respecter les rapports poudre/liquide suivants

Pour les scellements : 0,15 g de poudre : 0,10 g de liquide universel ou
0,20 g de poudre:0,10 g de liquide fluide

Pour les fonds de cavités: 0,25 g de poudre:0,10 g de liquide universel.

Ces chiffres ne correspondent pas aux quantités nécessaires a une application !

Mélange

» Mélanger Durelon & une température ambiante de 20-25°C/68-77°F &
I'aide d’une spatule en métal.

» Verser d'un coup la portion entiére de poudre dans le liquide puis mélanger
jusqu’a obtention d’'une consistance homogene.

Application

» Pendant I'application et la polymérisation, protéger le champ opératoire de
toute contamination par de I'eau et de la salive.

» Pour faciliter I'élimination des excédents, isoler les dents ou couronnes
voisines avec de la vaseline par exemple.

» Appliquer une couche mince de ciment a I'intérieur de la couronne et sur le

moignon.

- Eviter de trop remplir la couronne, une pression hydrostatique dans des
couronnes tres ajustées étant susceptible de provoquer des inflammations
pulpaires.

Insérer ensuite la restauration.

Rincer les instruments en métal & I'eau froide tant que Durelon n’est pas

encore pris.

Temps de manipulation
Les temps suivants s'appliquent & une température ambiante de 23°C/73°F,
avec 50% d’humidité relative de I'air:

vwy

Mélange Préparation | Prise a partir
y compris du début
mélange du mélange
min:sec min: sec min: sec
Scellement
Poudre, prise normale ) . .
Liquide universel 00:30 02:30 10:00
Poudre, prise normale ) . .
Liquide fluide 00:30 02:00 07:00
Poudre, prise rapide . . .
Liquide universel 00:30 01:00 05:00
Fond de cavité
Poudre, prise normale ) . .
Liquide universel 00:30 01:30 06:00
Poudre, prise rapide . . .
Liquide universel 00:30 00:45 03:30

Des températures élevées ou basses raccourcissent ou rallongent respectivement
le temps d’application (par ex. en cas de mélange sur une plaque en verre
refroidie). De méme, une plus grande quantité de poudre raccourcit le temps
d’application. Le dépassement du temps d’application (visuellement reconnais-
sable & une pate d’aspect mat) pénalise I'adhérence sur I'émail et la dentine.

Elimination des excés de ciment

» Pour faciliter le nettoyage précédant la prise définitive, enlever avec précaution
les excés de matériau avec un instrument, sans déstabiliser le matériau.

» Une fois le temps de prise écoulé, retirer les exces restant avec par ex. une
sonde.

Apres la prise et élimination des excés de matériau
> Inspecter soigneusement le sulcus des dents traitées et les zones
environnantes et éliminer le cas échéant d'éventuels restes de ciment.

Remarques

o Ne doser que le liquide juste avant le mélange car les composants
s'évaporeraient.

o Apres utilisation, fermer soigneusement les flacons de poudre et de liquide
et/ou la seringue doseuse.

Stockage et durée de conservation
Conserver le produit a une température comprise entre 15-25°C/59-77°F.
Ne plus I'utiliser aprés la date de péremption.

Information clients
Nul n’est autorisé a divulguer des consignes non conformes aux indications
données dans les présentes instructions.

Garantie

3M Deutschland GmbH garantit ce produit contre tous défauts de matiere et de
fabrication. 3M Deutschland GmbH NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI
AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITE MARCHANDE OU D’ADEQUATION
A UN EMPLOI PARTICULIER. L utilisateur est responsable de la détermination

de I'adéquation du produit & son utilisation. Si ce produit présente un défaut
durant sa période de garantie, votre seul recours et I'unique obligation de

3M Deutschland GmbH sera la réparation ou le remplacement du produit

3M Deutschland GmbH.

Limitation de responsabilité

Al'exception des lieux ol la loi I'interdit, 3M Deutschland GmbH ne sera tenu
responsable d'aucune perte ou dommage découlant de ce produit, qu'ils soient
directs, indirects, spécifiques, accidentels ou consécutifs, quels que soient les
arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte
responsabilité.

Mise a jour de I'information janvier 2012
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Descrizione del prodotto

Durelon™ & un cemento carbossilico per cementazione e sottofondo. La polvere
¢ disponibile nelle varianti «indurimento normale» e «indurimento rapido» € il
liquido & disponibile nelle consistenze «universale» e «fluido».

Il liquido «universale» & disponibile in flaconi con contagocce o in siringa
dosatrice. Il liquido «fluido» & disponibile solo in flacone.

Per la realizzazione di sottofondi sono indicati entrambi i tipi di polvere e il liquido
universale. Per la cementazione & indicata qualsiasi combinazione.

1 Queste informazioni per I'uso devono essere conservate per tutta la durata
d’utilizzo del prodotto.

Campi di applicazione

e (Cementazione di inlay, onlay, corone e ponti di metallo, metallo-ceramica o
con rivestimento in composito.

e Cementazione di inlay, onlay, corone e ponti di composito o ceramica, sempre
che siano adatti per la cementazione convenzionale.

e (Cementazione di perni e viti, sempre che siano adatti per la cementazione
convenzionale.

o Cementazione di bande ortodontiche.

e Sottofondi di cavita.

Durelon non ¢ adatto alla cementazione di/su restauri basati su titanio perché

possono presentarsi decolorazioni del cemento nei punti di contatto col titanio.

Precauzioni
Per ricevere le schede di sicurezza (MSDS 3M) andare all’'indirizzo
www.mmm.com o contattare il vostro rivenditore locale.

Preparazione

» Per garantire 'adesione ottimale, pulire accuratamente smalto, dentina e il
restauro da cementare.

» Asciugare la cavita con acqua ed aria priva di olio in soli 2-3 intervalli 0
tamponandola con pellet di cotone. Non asciugare troppo!

- La cavita dovrebbe essere asciugata solo fino ad ottenere una
superficie & semi-lucida. Come per ogni cemento, I'asciugatura
eccessiva puo causare sensibilita postoperatoria.

» Asciugare con aria le superfici del restauro.
» Evitare di contaminare I'area con la saliva.

Protezione della polpa

Per prevenire irritazioni della polpa si devono coprire le zone in prossimita della
polpa, prima del rilevamento dell'impronta definitiva, con un preparato a base di
idrossido di calcio ad indurimento rapido.

Dosaggio

Polvere:

» Assemblare il dosatore.

» Immergere il dosatore nella polvere e quindi rimuovere la polvere in eccesso
€ON un apposito strumento.

» Fare cadere la polvere su un blocco da miscelazione o su una piastra di vetro.
- Evitare dosaggi ridotti di polvere (soprattutto quando si eseguono dosaggi

liberi), poiché cio potrebbe compromettere la qualita del cemento.

Liquido: Flacone con contagocce

» Mantenere il flacone in posizione verticale e facendo una lieve pressione
sulla bottiglia far cadere alcune gocce vicino alla polvere.

» Dopo I'uso il flacone deve essere immediatamente richiuso.

Liquido: Siringa

» Inserire il pistone accluso e dosare la quantita desiderata creando delle
strisce di liquido.
- Conservare il pistone della siringa per utilizzi successivi.

» Dopo I'uso la siringa deve essere immediatamente richiusa.

Rapporti di miscelazione

1 dose di polvere = 1 dosatore di polvere pieno.

1 dose di liquido = 1 goccia dal flacone 0 1 sezione piccola della siringa di
dosaggio.

Indicazione Polvere Liquido
indurimento | Indurimento | universale fluido
normale rapido

Dosi per 1 - 2 -
cementazione

- 1 2 -

1 - - 1
Dosi per 1 - 1 _
sottofondo - 1 ] _

Valgono i seguenti rapporti polvere/liquido

per cementazione: 0,15 g polvere : 0,10 g liquido universale oppure
0,20 g polvere : 0,10 g liquido fluido oppure
per sottofondo: 0,25 g polvere : 0,10 g liquido universale.

Queste quantita non corrispondono alla quantita necessaria per un’applicazione!

Miscelazione

» Miscelare Durelon a una temperatura ambiente di 20-25°C/68-77°F con
una spatola in metallo.

» \Versare in una sola volta I'intera porzione di polvere nel liquido e miscelare
fino a che si raggiunge una consistenza omogenea.

Applicazione

» Durante I'applicazione e la fase di indurimento proteggere I'area di lavoro
dalla contaminazione con acqua e saliva.

» Per eliminare pit facilmente il materiale in eccesso, isolare eventualmente
con vaselina i denti o le corone adiacenti.

» Applicare un sottile strato di cemento all'interno della corona e sul moncone.
- Evitare di riempire troppo la corona, perché la pressione idrostatica nelle

corone puo causare problemi alla polpa.

» Posizionare il manufatto.

» Lavare gli strumenti di metallo con acqua fredda prima dell'indurimento di
Durelon.

Tempi
A una temperatura ambiente di 23°C/73°F e con un’umidita relativa dell’aria
pari a 50% valgono i seguenti tempi:

Miscelazione | Lavorazione Tempo
compresa | d’indurimento
miscelazione | dal momento
della
miscelazione
min:sec min:sec min:sec
Cementazione
Polvere ad indurimento
normale 00:30 02:30 10:00
Liquido universale
Polvere ad indurimento
normale 00:30 02:00 07:00
Liquido fluido
Polvere ad indurimento
rapido 00:30 01:00 05:00
Liquido universale
Sottofondo
Polvere ad indurimento
normale 00:30 01:30 06:00
Liquido universale
Polvere ad indurimento
rapido 00:30 00:45 03:30
Liquido universale

Temperature piu elevate riducono il tempo di lavoro, mentre temperature pit
basse lo allungano (es. miscelazione su piastra di vetro freddo). Allo stesso
modo una quantita maggiore di polvere riduce il tempo di lavoro. Il superamento
del tempo di lavoro (riconoscibile anche per I'opacizzarsi della superficie
dell'impasto) porta alla perdita di adesione a smalto e dentina.

Rimozione del materiale in eccesso

» Per una pulizia pit agevole rimuovere attentamente con uno strumento
apposito il materiale in eccesso poco prima dell'indurimento definitivo, senza
togliere materiale dal margine.

» Una volta trascorso il tempo necessario all'indurimento rimuovere il materiale
in eccesso usando, per esempio, una sonda.

Dopo P’eliminazione del materiale in eccesso e I'indurimento
» Controllare accuratamente I'area dei denti trattati e quelle adiacenti ed
eliminare eventuali residui di cemento.

Note

e |l'liquido va versato solo subito prima di iniziare la miscelazione, altrimenti i
componenti potrebbero evaporare.

e Richiudere attentamente i contenitori di polvere e liquido e la siringa dosatrice
subito dopo I'uso.

Conservazione e durata
Conservare il prodotto a 15-25°C/59-77°F.
Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Informazione per i clienti
Nessuna persona ¢ autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate
in questo foglio di istruzioni.

Garanzia

3M Deutschland GmbH garantisce che questo prodotto e privo di difetti per
quanto riguarda materiali € manifattura. 3M Deutschland GmbH NON OFFRE
ULTERIORI GARANZIE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE O DI
COMMERCIABILITA O IDONEITA PER PARTICOLARI SCOPI. L'utente ¢ responsa-
bile di determinare I'idoneita del prodotto nelle singole applicazioni. Se questo
prodotto risulta difettoso nell’ambito del periodo di garanzia, I'esclusivo rimedio
€ unico obbligo da parte di 3M Deutschland GmbH sara la riparazione o la
sostituzione del prodotto 3M Deutschland GmbH.

Limitazioni di responsabilita

Eccetto ove diversamente indicato dalla legge, 3M Deutschland GmbH non si
riterra responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da questo prodotto,
diretti o indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, qualunque sia la teoria
affermata, compresi garanzia, contratto, negligenza o diretta responsabilita.
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ESPANOL

Descripcion del producto

Durelon™ es un cemento de carboxilato indicado para las cementaciones
definitivas y la proteccion cavitaria. El polvo se encuentra a disposicion en las
variantes «de fraguado normal» y «de fraguado rapido» y el liquido en las
consistencias «universal» y «<muy fluido».

El liquido «universal» puede adquirirse en las formas de presentacion de frasco
cuentagotas o jeringa dosificadora. El liquido «muy fluido» se ofrece exclusiva-
mente en el frasco cuentagotas.

Para la indicacion de proteccion cavitaria se pueden utilizar ambas variantes de
polvo y el liquido universal, mientras que para las cementaciones definitivas son
posibles todas las combinaciones.

1 Estas instrucciones de uso deben conservarse durante todo el tiempo de
utilizacion del producto.

Indicaciones

Cementacion definitiva de inlays, onlays, coronas y puentes de metal,
metal-cerdmica o metal-resina

Cementacion definitiva de inlays, onlays, coronas y puentes de composite

0 de ceramica, siempre y cuando sean adecuados para la cementacion
convencional

Cementacion definitiva de espigas, postes y tornillos, cuando sean adecuados
para la cementacion convencional

Cementacion definitiva de bandas de ortodoncia

Proteccion cavitaria

Durelon no es adecuado para la cementacion de/en restauraciones a base de
titanio porque pueden producirse coloraciones del cemento no deseadas en los
lugares de contacto con el titanio.

Medidas de precaucion
Puede obtener las FDS (fichas de seguridad) de 3M en www.mmm.com o
poniéndose en contacto con la empresa subsidiaria correspondiente.

Preparacion

» Para obtener una adherencia ptima, limpiar con cuidado el esmalte, la
dentina y las superficies metalicas.

» Secar la cavidad por soplado en s6lo 2-3 intervalos, con aire exento de agua

y aceite, 0 secarla por toques con bolitas de algoddn. jNo secar en exceso!

- La cavidad debera estar solo lo bastante seca para que la super-
ficie tenga un aspecto satinado. Al igual que cualquier otro cemento,
un secado excesivo puede dar lugar a sensibilidades postoperatorias.

» Las superficies metalicas deberan secarse a fondo con aire comprimido.
» Evitar toda contaminacion por saliva.

Proteccion de la pulpa

Para prevenir irritaciones de la pulpa, antes de preparar el diente para el
tratamiento definitivo, se deberan cubrir las zonas proximas a la pulpa con un
preparado de hidroxido célcico de fraguado duro.

Dosificacién
Polvo:
» Acoplar la varilla dosificadora antes de usar.
» Introducir la varilla dosificadora en el polvo aplicando una presion ligera y,
a continuacion, eliminar el polvo excedente con un instrumento.
» Dosificar el polvo sobre un bloque de mezcla o una placa de vidrio, dando a
la varilla dosificadora unos golpecitos ligeros.
- Se deberd evitar una dosificacion deficiente de polvo (en particular, en
caso de una dosificacion a discrecion), dado que la calidad del cemento
puede ser perjudicada.

Liquido en frasco cuentagotas:

» Sostener el frasco cuentagotas verticalmente y dosificar algunas gotas al lado
del polvo, aplicando una presion ligera sobre el frasco.

» Cerrar de nuevo herméticamente el frasco cuentagotas después de usarlo.

Liquido en jeringa dosificadora:

» Introducir el émbolo adjunto y dosificar el nimero de rayas de graduacion
deseadas.
- Guardar el vastago de émbolo y utilizarlo para otras jeringas.

» Cerrar de nuevo herméticamente la jeringa dosificadora después de usarla.

Proporcion de mezcla

1 unidad de dosificacion de polvo = 1 carga de la varilla de dosificacion.

1 unidad de dosificacion de liquido = 1 gota del frasco o 1 raya de graduacion
pequefia de la jeringa dosificadora.

Indicacion Polvo Liquido
de fraguado | de fraguado| universal | muy fluido
normal rapido

Cantidad de unidades 1 - 2 -
de dosificacion para
cementaciones - 1 2 -
definitivas

1 - - 1
Cantidad de unidades 1 - 1 -
de dosificacion para
proteccion cavitaria - 1 1 -

Se aplican las siguientes proporciones de polvo/liquido:

Para cementaciones definitivas: 0,15 g de polvo:0,10 g de liquido universal o
0,20 g de polvo : 0,10 g de liquido muy fluido,

Para proteccion cavitaria: 0,25 g de polvo : 0,10 g de liquido universal.

iEstas no corresponden a las cantidades necesarias para una aplicacion!

Mezcla

» Mezclar Durelon a una temperatura ambiente de 20-25°C con una espatula
de metal.

» \Verter toda la racion de polvo de una vez en el liquido y mezclar hasta
alcanzar una consistencia homogénea.

Aplicacion

» Proteger el campo de trabajo de la presencia de agua y de saliva durante la
aplicacion y la fase de fraguado.

» Para facilitar la eliminacion del material excedente, aislar con vaselina los
dientes o las coronas adyacentes.

» Aplicar una capa delgada de cemento en el interior de la corona y sobre el
mufon.
- Evitar un relleno excesivo de la corona, dado que una presion hidrostatica

en las coronas adyacentes puede causar dolores en la pulpa.

» A continuacion, colocar la restauracion.

» Lavar con agua fria los instrumentos metélicos antes de que el Durelon
llegue a fraguar.

Tiempos
Para una temperatura ambiente de 23°C y una humedad relativa del aire de
50% se aplican los siguientes tiempos:

Mezcla Procesacion | Fraguado
incl. desde el inicio|
mezcla de la mezcla

min.:seg. min.:seg. min.:seg.
Cementacion definitiva
Polvo de fraguado normal ) . .
Liguido universal 00:30 02:30 1000
Polvo de fraguado normal ) . .
Liquido muy fluido 00:30 02:00 07:00
Polvo de fraguado rapido ) . .
Liquido universal 00:30 01:00 05:00
Proteccion cavitaria
Polvo de fraguado normal . . .
Liquido universal 00:30 01:30 06:00
Polvo de fraguado rapido . . .
Liguido universal 00:30 00:45 03:30

Temperaturas mas altas acortan el tiempo de manipulacion y temperaturas
mas bajas lo prolongan (p. ej. mezcla sobre una placa de vidrio refrigerada).
Una cantidad de polvo més grande acorta igualmente el tiempo de manipulacion.
Un exceso del tiempo de manipulacion (distinguible también 6pticamente por
una superficie pastosa mate) causa la pérdida de la adherencia al esmalte y a
la dentina.

Eliminacion del exceso de cemento

» Para una mejor limpieza, eliminar cuidadosamente 10s excesos con un instru-
mento poco antes del fraguado definitivo, sin extraer el material de la ranura.

» Eliminar los excesos restantes, p. j. con una sonda, después de haber
transcurrido el tiempo de fraguado.

Después de la eliminacion del material sobrante y del fraguado
» Inspeccionar minuciosamente el surco de los dientes tratados y las areas
circundantes, y eliminar los restos de cemento que pudieran haber quedado.

Advertencias

 Dosificar el liquido directamente antes de la mezcla; de lo contrario, se
evaporaran los componentes.

o Cerrar herméticamente el frasco de polvo y de liquido o la jeringa dosificadora
después del uso.

Almacenamiento y conservacion
Conservar el producto a 15-25°C.
No utilizarlo después de haber transcurrido la fecha de caducidad.

Informacion para clientes
No esté autorizado proporcionar informacion alguna que difiera de la informacion
proporcionada en estas instrucciones.

Garantia

3M Deutschland GmbH garantiza, durante un periodo de seis meses desde la
fecha de adquisicion del producto, que no presenta defecto de fabricacion
alguno. En caso de que siguiendo las instrucciones de uso y almacenamiento
suministradas junto al producto, éste no cumpliera con el objeto para el que fue
disefiado por defectos de fabricacion, 3M Deutschland GmbH procederd a su
reemplazo o reparacion sin coste alguno para el comprador. Los fallos deberéan
(nicamente estar causados por defectos en el disefio o la fabricacion del
producto y no por causas externas, como por ejemplo; dafios sufridos durante el
almacenamiento, a un manejo inadecuado; por negligencia o actos vandalicos.
Cualquier reclamacion interpuesta a tenor de lo dispuesto en la presente
garantia sera satisfecha sélo en el caso de que 3M Deutschland GmbH reciba
una notificacion que informe sobre el fallo en el plazo de cinco dias desde su
identificacion, que se aporten todos los datos que 3M Deutschland GmbH
hubiera solicitado y que se permita a 3M Deutschland GmbH verificar la causa
que origind dicho fallo. 3M Deutschland GmbH podrd exigir la devolucion de las
piezas aparentemente defectuosas.

Limitacion de responsabilidad

3M Deutschland GmbH no garantiza la adecuacion o idoneidad del producto
para usos concretos. Dado que existen factores que pueden afectar al uso del
producto que estan bajo el exclusivo control y conocimiento del Cliente, es de
vital importancia que éste evallie si el producto se ajusta a sus necesidades
especificas. El Cliente asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas de
ello. Més alla de estas medidas, salvo en los casos en los que la normativa en
vigor establezca lo contrario, 3M Deutschland GmbH no asume ninguna respon-
sabilidad por dafios o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubieran
producido con ocasion de la utilizacion del producto de 3M Deutschland GmbH.
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Descrigao do produto

Durelon™é um cimento carboxilado para fixagdes e obturagdes de base. O pd
existe nas variantes de “cimentagéo normal” e “cimentacdo rapida” e o liquido
nos graus de consisténcia “universal” e “fluida”.

0 liquido de consisténcia “universal” esta a venda em frascos conta-gotas ou
em seringas doseadoras. O liquido de consisténcia “fluida” é vendido exclusiva-
mente no frasco conta-gotas.

Para obturagdes de base podem ser utilizadas as duas variantes de po e o liquido
universal. Para fixagOes sdo possiveis todas as combinagoes.

15 Guarde estas instrugdes de uso enquanto o produto for usado.

Campos de aplicacao

o Fixacdo de inlays, onlays, coroas e pontes de metal, de cermet ou com
revestimento sintético

o Fixacdo de inlays, onlays, coroas e pontes & base de compositos ou de
ceramica, desde que sejam adequados para a cimentag&o convencional

o Fixagdo de pivos e de cavilhas, desde que sejam adequados para a
cimentagéo convencional

e Fixacdo de ligamentos maxilodentarios

o Obturagdes de base

Durelon ndo é apropriado para a cimentagao de/sobre restauracbes baseadas
em titanio dado que nos pontos de contacto com o titdnio podera ocorrer
descoloracéo do cimento.

Medidas de Precaucéo
Podera obter os MSDS da 3M em www.mmm.com ou através do seu represen-
tante local.

Preparagao
» Para se obter a méaxima adesdo possivel, limpar cuidadosamente o esmalte,
a dentina e a restauracdo a cimentar.
» Secar a cavidade com ar isento de dgua e de 6leo durante 2-3 intervalos ou
seca-la com algodéo. Nao ressequir!
- A cavidade tem que estar seca de tal forma que a superficie
tenha um aspecto acetinado. Tal como sucede com todos os tipos
de cimentos, uma secagem excessiva podera originar sensibilidade
pés-operatoria.
» Secar as superficies da restauragdo com ar.
» Evitar outras contaminagdes com a saliva.

Proteccéo da polpa

Para evitar irritagBes na polpa, cobrir as dreas contiguas a polpa - antes da
moldagem do dente para o tratamento definitivo - pontualmente com um
preparado de adesdo fixa de hidroxido de calcio.

Dosagem

Po:

» Antes do uso, montar a vareta doseadora.

» Pressionar a vareta doseadora no po e retirar a seguir 0 excesso com um
instrumento.

» Dosear 0 p6 sobre um bloco de mistura ou sobre uma placa de vidro, batendo
levemente na vareta doseadora.
- Doses inferiores de p6 (especialmente em dosagem livre) devem ser

evitadas, dado que a qualidade do cimento pode ser prejudicada.

Frasco conta-gotas para liquido:

» Manter o frasco conta-gotas em posicao vertical e exercendo uma ligeira
pressdo sobre o frasco dosear algumas gotas ao lado do pod.

» Fechar imediatamente o frasco conta-gotas depois do uso.

Seringa doseadora para liquido:

» Utilizar o émbolo anexo e dosear a quantidade tracejada desejada.
- Guardar o émbolo para uso futuro com outras seringas.

» Fechar imediatamente a seringa doseadora depois do uso.

Proporgéo de mistura

1 unidade doseadora de p6 =1 enchimento da vareta doseadora.

1 unidade doseadora de liquido = 1 gota do frasco ou 1 pequeno tracejado da
seringa doseadora.

Indicacao Po Liquido
cimentagdo | cimentagdo | universal | consisténcial
normal répida fluida

Quantidade de 1 - 2 -
unidades doseadoras
para fixacdes - 1 2 -

1 - - 1
Quantidade de unidades 1 - 1 -
doseadoras para
obturacdes de base - 1 1 -

Sdo vélidas as seguintes proporcées de mistura pé/liquido
Para fixagdes: 0,15g de p6:0,10 g de liquido universal ou

0,20 g de p6:0,10 g de liquido de consisténcia fluida.
Para obturacdes de base: 0,25 g de p6:0,10 g de liquido universal.

Estas proporges ndo correspondem as quantidades requeridas para uma
aplicagao!

Mistura

» Misturar Durelon a temperatura ambiente de 20-25°C/68-77°F com uma
espatula de metal.

» Introduzir de uma vez a quantidade completa de pé no liquido e misturar até
obter-se uma massa de consisténcia homogénea.

Aplicacéo

» Durante a aplicagdo e a fase de presa, proteger a zona de trabalho contra
infiltragdo de dgua e saliva.

» Para facilitar a remogdo de excessos residuais, isolar eventualmente os
dentes ou coroas adjacentes utilizando vaselina.

» Aplicar uma camada fina de cimento no interior da coroa e sobre 0 pivo.

- Deve-se evitar 0 enchimento excessivo da coroa, pois a pressao
hidrostatica existente em coroas contiguas muito apertadas pode
provocar dores pulpiticas.

Em seguida, assentar a restauragao.

Lavar os instrumentos metalicos com &gua fria antes de o Durelon se

encontrar endurecido.

vwy

Periodos
A temperatura ambiente de 23°C/73°F e 50% de humidade relativa do ar, sdo
validos os periodos a seguir mencionados:

Mistura | Elaboracéo, | Cimentagao,|
incl. a partir
mistura do inicio
da mistura
min.:seg. | min.seg. | min.:seg.
Fixagcao
P de cimentagdo normal ) . )
Liquido universal 00:30 02:30 10:00
Pd de cimentagdo normal ) . )
Liquido de consisténcia fluida 00:30 02:00 07:00
P6 de cimentagdo rapida . . .
Liquido universal 00:30 01:00 05:00
Obturacao de base
Pd de cimentagdo normal . . .
Liquido universal 00:30 01:30 06:00
P4 de cimentagdo rapida . . .
Liquido universal 00:30 00:45 03:30

Temperaturas mais altas reduzem o perfodo de elaboragdo, temperaturas mais
baixas prolongam-no (p.ex., misturar sobre uma placa de vidro arrefecida). Uma
maior quantidade de p6 também reduz o periodo de elaboragdo. Um periodo de
elaboragdo excessivo, (facto visivel pela formacéo de uma superficie fosca na
pasta), conduz a perda de aderéncia no esmalte e na dentina.

Retirar excessos

» Para facilitar a limpeza, pouco antes da cimentagao definitiva retirar
cuidadosamente com um instrumento 0s excessos, isto, sem tirar material
das juntas.

» Decorrido o periodo de cimentacdo, retirar 0s excessos restantes, p. ex., com
uma sonda.

Apds a remocao de excessos e presa
» Controlar cuidadosamente o sulco do dente tratado e zonas adjacentes e,
se necessario, remover residuos de cimento existentes.

Avisos

e Dosear o liquido s6 pouco antes da mistura, caso contrario evaporam-se
componentes.

* Apds 0 uso, fechar cuidadosamente os frascos de po e de liquido e a seringa
doseadora.

Armazenamento e conservagao
Armazenar o produto a uma temperatura de 15-25°C/59-77°F.
N&o usar mais o produto depois de vencida a data de validade.

Informagao para os clientes
Ninguém esta autorizado a fornecer qualquer informag&o diferente da que é
fornecida nesta folha de instrugdes.

Garantia

A 3M Deutschland GmbH garante que este produto esta isento de defeitos em
termos de material e fabrico. A 3M Deutschland GmbH NAO CONCEDE QUAIS-
QUER OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLICITA OU
DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUAGAO A DETERMINADO FIM. O utilizador é
responsavel por determinar a adequagdo do produto a aplicagdo em causa.
Se este produto se apresentar defeituoso dentro do periodo de garantia, a sua
(inica solugéo e Unica obrigacdo da 3M Deutschland GmbH sera a reparagdo
ou substituic@o do produto da 3M Deutschland GmbH.

Limitagao da responsabilidade

Excepto quando proibido por lei, a 3M Deutschland GmbH ndo sera responsavel
por quaisquer perdas ou danos resultantes deste produto, sejam directos, indi-

rectos, especiais, incidentais ou consequenciais, independentemente da teoria

defendida, incluindo garantia, contrato, negligéncia ou responsabilidade estrita.

Versdo de: janeiro 2012
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Beschrijving van het product

Durelon™ is een carboxylaatcement voor het gebruik als bevestigingscement en
als onderlaagcement. Het poeder is verkrijghaar in de varianten “normaal
uithardend” en “snel uithardend” en de vloeistof in de consistenties “universeel”
en “dun vioeibaar”.

De “universele” vioeistof wordt geleverd in een druppelflacon of doseerspuit.

De “dun vloeibare” vlogistof is uitsluitend in druppelflacon verkrijgbaar.

Bij onderlaagcementen kunnen beide poedervarianten en de universele vloeistof
worden gebruikt. Bij het gebruik als bevestigingscement zijn alle combinaties
mogelijk.

= Bewaar deze gebruiksinformatie zolang u dit product gebruikt.

Toepassingsgebieden

Bevestiging van inlays, onlays, kronen en bruggen uit metaal, metaalkeramiek
of composietveneers

Bevestiging van inlays, onlays, kronen en bruggen uit composiet of keramiek,
in zoverre voor het conventionele cementeren geschikt

Bevestiging van stifttanden en schroeven, in zoverre voor het conventionele
cementeren geschikt

Bevestiging van orthodontische banden

Onderlaagcementen

Durelon is niet geschikt voor het cementeren van/op titanium gebaseerde
restauraties, omdat dit bij contactplaatsen met het titanium tot verkleuring van
het cement kan leiden.

Voorzorgsmaatregelen
3M MSDSs kan worden verkregen via www.mmm.com of neem contact op met
uw plaatselijke leverancier.

Voorbereiding

» Om een optimale hechting te kunnen realiseren, moeten glazuur-, dentine-
en de te cementeren restauratie grondig worden schoongemaakt.

» Blaas de caviteit in slechts 2-3 intervallen droog met water- en olievrije
lucht of dep hem droog met een wattenstaafje. Niet teveel drogen!

- De caviteit moet zo droog zijn dat het oppervlak een zijdemat
uiterlijk heeft. Net als bij elk type cement kan een te sterk drogen tot
postoperatieve gevoeligheden leiden.

» Droog de opperviakken van de restauratie met lucht.
» Voorkom verdere contaminatie door speeksel.

Bescherming van de pulpa

Ter preventie van pulpa-irritaties moeten dichtbij de pulpa gelegen gebieden -
alvorens de tand voor de definitieve verzorging afgedrukt wordt - puntvormig
met een goed uithardend calciumhydroxide-preparaat afgedekt worden.

Dosering
Poeder:
» Voor gebruik de doseerstaaf in elkaar zetten.
» De doseerstaaf in het poeder drukken en daarna met een instrument het
overtollige materiaal afstrijken.
» Door licht op de doseerstaaf te kloppen het poeder op een mengblok of een
glasplaat doseren.
- Een te lage dosering van het poeder (vooral bij vrije dosering) moet
worden voorkomen, omdat de kwaliteit van het cement hierdoor nadelig
kan worden beinvioed.

Vloeistof druppelflacon:

» De druppelflacon verticaal houden en door licht knijpen afzonderlijke druppels
naast het poeder doseren.

» De flacon na gebruik direct afsluiten.

Vloeistof doseerspuit:

» De bijgevoegde zuiger gebruiken en het gewenste aantal maatstreepjes
doseren.
- De zuigerstang bewaren en voor volgende spuiten gebruiken.

» De doseerspuit na gebruik direct afsluiten.

Mengverhouding

1 doseereenheid poeder = 1 doseerstaafvulling.

1 doseereenheid vioeistof = 1 druppel uit de flacon of 1 kleine maatstreep uit de
doseerspuit.

Indicatie Poeder Viogistof
normaal snel universeel | dun vioeibaar
uithardend | uithardend

Aantal doseer- 1 - 2 -
eenheden voor
bevestigings- - 1 2 -
cementen

1 - - 1
Aantal doseereen- 1 - 1 -
heden voor onder-
laagcementen - 1 1 -

De volgende poeder/vioeistofverhoudingen gelden:

voor bevestigingscement: 0,15 g poeder: 0,10 g vioeistof universeel of
0,20 g poeder: 0,10 g vioeistof dun vloeibaar,
voor onderlaagcementen: 0,25 g poeder : 0,10 g vioeistof universeel.

Deze hoeveelheden stemmen niet overeen met de benodigde hoeveelheden
voor een toepassing!

Mengen

» Durelon bij een kamertemperatuur van 20-25°C/68-77°F met een metalen
spatel mengen.

» De gehele portie poeder in één keer aan de vloeistof toevoegen en mengen
tot een homogene consistentie is bereikt.

Appllcatle
» Tijdens de applicatie en uithardingsfase het werkvlak tegen water en speeksel
beschermen.
» Naastgelegen tanden of kronen evt. met vaseline isoleren, zodat overmaat
gemakkelijker kan worden verwijderd.
Een dunne cementlaag aan de binnenkant van de kroon en op de stomp
aanbrengen.
- Overvullen van de kroon moet vermeden worden, omdat hydrostatische
druk bij strak aansluitende kronen tot klachten van de pulpa kan leiden.
» Hierna de restauratie plaatsen.
» Metalen instrumenten met koud water afwassen voordat Durelon is uitgehard.
Tijden
De onderstaande tijden gelden bij een kamertemperatuur van 23°C/73°F en
50% rel. luchtvochtigheid:

\4

Mengen Verwerken | Uitharding
incl. vanaf het
mengen mengbegin
min:sec min:sec min:sec
Bevestigingscement
poeder normaal uithardend . . .
vioeistof universeel 00:30 02:30 10:00
poeder normaal uithardend . . .
vioeistof dun vloeibaar 00:30 02:00 07:00
poeder snel uithardend . . .
vioeistof universeel 00:30 01:00 05:00
Onderlaagcementen
poeder normaal uithardend . ) .
vioeistof universeel 00:30 01:30 06:00
poeder snel uithardend . . .
vioeistof universeel 00:30 00:45 03:30

Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd (bijv.
mengen op een gekoelde glasplaat). Een grotere hoeveelheid poeder verkort
eveneens de verwerkingstijd. Een overschrijding van de verwerkingstijd (optisch
herkenbaar aan een mat opperviak van de pasta) vermindert de hechting aan
glazuur en dentine.

Verwijdering van overmaat

» Om de reiniging te vergemakkelijken, vlak voor de definitieve uitharding de
overmaat voorzichtig met een instrument verwijderen, zonder daarbij echter
materiaal uit de randspleet te trekken.

» Na het verstrijken van de uithardingstijd de resterende overmaat met een
sonde verwijderen.

Na het verwijderen van de overmaat en het uitharden
» De sulcus van de behandelde elementen en de omringende gebieden
zorgvuldig controleren en evt. achtergebleven cementresten verwijderen.

Aanwijzingen

* De vloeistof pas vlak voor het mengen doseren, omdat anders bestanddelen
kunnen verdampen.

e Poeder- en vlogistofflacon c.q. doseerspuit na gebruik zorgvuldig sluiten.

Bewaren en houdbaarheid

Het product bij 15-25°C/59-77°F bewaren.

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer
worden gebruikt.

Consumenteninformatie
Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van
hetgeen beschreven is in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie

3M Deutschland GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en
fabricagefouten. 3M Deutschland GmbH BIEDT GEEN ENKELE ANDERE
GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is
voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantie-
periode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting
van 3M Deutschland GmbH reparatie of vervanging van het product van

3M Deutschland GmbH.

Beperkte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M Deutschland GmbH niet aansprakelijk
voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu
direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde
theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Informatie: stand per januari 2012

EAAHNIKA

Meplypapn Tou mpoiévrog

H kovia Durelon™ givat pia moAukapBo&UALKY Kovia yia GUYKOAOELG
Kal oudETEPO OTpWHA. H okdvn dlatiBetal og dUo TUTOUG,
«Kavovmr']q nr']E,nq» Kat «tayeiag méng» Kal To uypo dlatiBeTal,
eniong, oToug TUTToUG «universal» Kal «AETTOPEUOTOx.

To uypo «universal» unapxsl oe dUo popq)sc; xopriynong, eite oe
QLOAidI0 pe mayovopano eite oe ouplyya Booopannonq To
«AETTOPEUTTO» UYPO MPOTPEPETAL HOVAXA TN HOPPT] XOPHYNONG
0€ PLANDIO e OTAYOVOUETPO.

[0 0UdETEPA OTPWHATA UTTOPOUV Va XPnolporoloUvTal Kat ot 300
TUTOoL OKOViG KAB®G KAl TO UYpd TUTIOU «universal». e MePLoTATIKA
ouykoMrioewv eival duvatoi 6Aol oL cuvduacpoi.

15 OL mapouoeg MAnpogopieq xpnonq npsnm va puAdooovTal kad’
OAn ™ dldpKela TG EPAPHOYNG TOU TPOIOVTOG.

TOIJSIC epappoyfg

® JuykOAAnon evBETwy, eMEVOETWY, OTEPAVAMV KL yscpupwv and
METAANO, LETAANOKEPAMIKO 1) LE ETUKANUYN OUVOETNG pNTivng
SUYKOANOM eVOETWY, EMEVOETWV, OTEQAVMV KAL YEPUPKV ATO
olUvBeTn pnTivn 1 Kepapikd, epdoov evdeikvuvTal yia CUPBATIKNA
ouykOAAnon

ZUYKOAANo™N a&ovmv Kat BIdwv, epdoov evdeikvuvTal yla
oupBaTIK OUYKOAANoN

ZUYKOAANON 0pBOBOVTIKOV dAKTUNIWV

Oudétepa oTpOMATA

H Durelon dev evdeikvutat yia m OUYKOAANoN ym/enavw og
QTOKATACTACEIG UE BAOT TO TITAVLO, EMELST] OTA OTUE(Q ETAPNG He
TO TITAVIO PrTopei va dnpioupynBolyv anoxpwuaTIopoi.

MéTpa mpooTaaciag

Ta deATia dedopévmv aopaleiag 3M TwV UNK®V UMOPEITE va Ta
TpounBeuTeiTe Ao Tov SIKTUAKS TOTIO WWW.mmm.com 1j epxOpEVOL
o€ enagn He TV Torkn Buyatpikn etalpeia.

I1pos10|u00|u
> Ta ™ peyaklTepn duva P6opUON KaBapioTe OXOAAOTIKA TNV
adapavTivn, v 0dovTivn Kal TNV anokatdoTaon mou MpEmeL va
OUYKOMNBEL
> STEYVHOOTE TNV KOINOGTNTA 08 POVo ava 2-3 dlaoTUaTa, Je agpa
eAelBepo amod €Aala Kal uypaaoia 1) oTeYVOOTE TNV e TOAUTIA
Bappakog. Mnv oteyvmveTe umepPBoAlka!l
- H koiA6TnTa Ba pénel va gival T0G0 &N, WOTE N EMPAvela
va gpgavigeTar nui — oTiknvi. ‘Onwg oupBaivel pe kabe
TUTO PNTIVWAOUG KOViag, TO UMEPUETPO OTEYVWUA UMOpPEi va
0dNyNoEL 0E UETEYXEIPNTIKES eualobNoieg.
> 3TeyvmoTe KaAd TIG EMPAVELEG TNG ATIOKATACTAONG HE
TIETIEOUEVO A€Pa.
> AMopuUYeTe TV €K VEou emipdAuvon pe oieho.

MpooTtacia Tou moApoU

la mpoAnyn epebiopoul Tou no)\(pou Ba mpénet ot neploxaq TAnoiov

TOU MOAQOU va KAAUTITOVTAL TOTUKG UE EVA OTEPEOTIOIOUUEVO

okelaopa udpoteldiou Tou aoBeatiou, ipLv va AngBei anotinwua

Yia TNV TEAIKY] AMOKATAOTAON.

Aoagoloyia

ZKOvN:

» [ptv amno T xprion, GUVAPHOAOYNOTE TOV SOCOHETPNTH.

» EuBuBioTe TO DOCOUETPNTN OTN OKOVN KAL OTN OUVEXELD
apalp€aTte pe €va epyaleio To MAedvaoua.

> X'runwqu s)\uq)pa T0 6ooousmnm adeldoTe 1O MEPLEXOHEVO

Tou Mdvw o€ €va PmAok avupat&nq 1 o€ pia yudhvn mAdka.

- H avenapkng dogohoyia okdvng (lélan’spa otV nspmm)(m mg
eleuBepng éocouanncnq) 6a npsnst va anocpsuysrat ylan
€VOEXETAL VA ETNPEATEL APVNTIKA TNV MOLOTNTA TNG KOviag.

Yypo orayovopeTpou:
» KpatioTe To QLaAiSLo pe TO Uypd KABETA Kal, AOKMOVTAG MIKPET

Tieon pe Ta SAKTUAQ, OTAAAETE TOV anapaitnTo aplopd atayovwy.

> KAeiote Eava 1o PLANDIO apéowg HETA TV Xpriom.
Yypo alplyyag SocoAdynong:
» Eloayete 10 OXETIKO £UBOAO Kal AABeTe ToV erBUUNTO aplBpd

YPAUGV uTtodlaipeong.

- ®OuAdooeTe To EUBONO Yla eMOUEVN XPrION HE TN oUpLyya.

» KAeiote §avd v ouptyya S000AGYNONG, AUECWG LETA TNV XP1OM.
Avahoyia plE,nq

1 povdda cKovr]q 1yaplcpa OTOlXSlOU 6000)\oyn0nq

1 uovaéa uypou =10Tayova anoé mv eLaAn 1 1 pikpn urodlaipeon
ané v olptyya S000AGYNoNg

‘Evdeign 2ZKkévn Yypo
KanVlKr’] TGXS(G universal | Aemto-
mén mén peuato
AptBU6G TV Hovadwv 1 - 2 -
S000AGYNoNg,
Yla OUYKOAAROEIg - 1 2 -
1 - - 1
AplBUOG TwV HOVAdWY 1 - 1 -
5000AGYNONG, yla
0Ud£TEpa OTPRMATA - 1 1 -

loxUouv ol akdAouBeq avaloyieq okdvng /uypou

Y10 OUYKOAOELG: 0,159 ok6vng : 0,10 g uypoU universal 1§

0,20 g okdvng : 0,10 g AerrtdpeucTou uypou,
yla oudétepa otpwpata: 0,25 g uypou universal.

AUTég oL uya)\oyisq dev avTioTolXoUV OTIG anattoUeveg moodTnNTeG

yia pia xprion!

Avapign

» Avapi&te v kovia Durelon oe Beppokpaocia dwuatiou and
20°-25°C/68°-77°F pie pia peTAMIKY OTIATOUAQ.

» El0ayeTe OAOKANPN TNV TIOCOTNTA TNG OKOVNG e pia kivnon,
€VTAG TOU UYPOU Kal avakateWTe PEXPL va emiteuxBei pa
OHoloYEVI G oUaTaOM.

Etpupuovn
» MpooTaTeloTe To XhPO pYaaiag, KATd MV dlApKeLd G
€PAPHOYNG Kal TG GAaong &g and n dieioduon vepou Kat
oléou.

» [la TNV EUKOAOTEPT AMOUAKPUVON TNG TEPIOOELAG, ATIOHOVMOTE
Ta 6popa dovTia 1 oTePaveg He Baleivn.

»> EMOTPOOTE £va AETITO OTPWHA KOVIAg 0TO E0WTEPIKG TUFHA TG
0TEPAVNG, KABOG KAl OTO MPOMAPACKEUAOEVO SOVTL.

- AnoguyeTe MV unepxeihon G oTepAVNG pie Kovia, 318TLn
u6poo-ranm ruson uropei va oén\moal o€ TOAPIKN 6uoqve£m
€10IKA OTAV TIPOKELTAL VIO OTEPAVEG TIOU EPAPUOZOUV TPIKTA.

> 3TN OUVEXELD TOTIOBETOTE TNV AMOKATACTAON.

> ZemMAEVETE TIPLV TN OTEPEOTIOMNON TG Koviag Durelon Ta PeTaAKA
epyaleia pe kpuo vepo.

Xpovol

Ze Beppokpaocia dwpuatiou 23°C/73°F kat oe oXeTIKA uypacia 50%

LoxUouv oL akdAoubol xpdvol:

Avapign Ene&epyacia | ZTepeomnoinon
OUpMEPI- uné'mv
AapBavopévng | apxi Tng
™mg uvuuvlinq uvaulﬁnq
ZuykoAAnon
ZKOVIN KAVOVIKOU
xpdvou m&ng 00:30 02:30 10:00
Yypo universal
ZKOVN KavoviKoU
Xpovou méng 00:30 02:00 07:00
AemtdpeuaTo uypd
>kovn Taxeiag
mENng 00:30 01:00 05:00
Yypo universal

Avapign Ene&epyaoia | ZTepeomoinon
oupmEpI- ané Ty
AapBavopgvng|  apxn TG
™G avapgng avapigng
OudETEPO OTPWHA
ZKOVIN Kavovikou
xpdvou m&ng 00:30 01:30 06:00
Yypo universal
SKovn taxeiag
mnéng 00:30 00:45 03:30
Yypo universal

Ot uPnAdTEPEG BEPOKPATIEG HELDVOUV Kal OL XAUNAOTEPES
au&dvouv To Xpovo epyaoiag (r.x. avapetEn oe pia kpua yudhvn
TAAKa). H xprion pHeyaAUTepng MoodTnTag OKOVNG HELMVEL ETTIONG TO
XpOvo epyaciag. H umépBaon autdv Twv Xpovwy epyaciag (OmTika
dlakpivetal amnod m Baumm ermedvela g naotag) odnyei oe peimon
NG OUYKOAANONG O€ adapavTivn Kat 0dovTivn.

Amopdkpuvon AsovaopaTog

» [la eukoAdTEPO KABAPLOPO anopakpUVeTe TTPOCEKTIKA, Afyo TipLV
™V opLoTik &N, To MAedvaopa g Koviag pe T BoriBela evog
epyaleiou, Xwpig va apalp€0eTe UAIKO amod TO UMOOTPWUA.

» Metd 10 TéA0G TOU Xpdvou MHENG amopakpUveTe TO UMOAOLTO
TAeOVAOA, TLX. e Evav avIXVEUTNHPA.

MeTd TV amopAKpuvon ThG MePicosiag Kai Thv mMi&n
> EAEyETe OXOAAOTIKA TNV OUAOBOVTIKY| OXIOMH TwV EMEEEPYATHEVWY
BOVTIDV Kal TIG YUpw TEPLOXEG. ATIOMAKPUVETE TUXOV UTIOAEIUUATA.

Emonpdvoeig

¢ Na doooloyeite T0o Uypd akpBWG Tpiv TNV avapien, ya mv
arnoQuy™ €EATUIONG TWV CUOTATIKMV.

* Metd ™ Xprion, va KAeiveTe Kal va aopalileTe MPOOEKTIKA Ta
PLAABLa UYpOU Kal OKOVNG Kal TN aUplyya Tou uypou.

AmoBnkeuon kai Ai&n
Na anoBnkeUeTe 10 TPOiGV 0 Beppokpacieg and 15-25°C/59-77°F.
Na un xpnotporoleital HeTd v dpodo g nuepopnviag An&ng.

MAnpo@dépnon mehatwv

Kavéva dtopo dev gival eEoualodoTnHEVO va TIAPEXEL OTIOLETONTIOTE
TANPOPOPIES TIOU TAPEKKAIVOUV amd TIG MANPOPOPIEG TIOU
TapEXOVTal 0TO TAPOV PUANO OSNYLAV.

Eyyunon

H 3M Deutschland GmbH eyyudtat 61t 1o apdv mpoidv dev €xel
eAATTOMATA UNK®V Kal Kataokeung. H 3M Deutschland GmbH AEN
MAPEXEI KAMIA AAAH EIMTYHZH ZYMNEPINAAMBANOMENHZ
KAGE ZYNEMNATOMENHZ ErTYHZHZ 'H EMIMOPEYZIMOTHTAZ ‘H
KATAAAHAOTHTAZ T'IA ENAN IAIAITEPO ZKOMO. O xprjotng ivat
UMEUBUVOG YIa TV EQAPHOYN KaL T OwaTH XPNoLoTIoinon Tou
TIPOIOVTOG. 2€ TEPITTWON, KATA TV Oroia TO TIPOIOV Bpedel
EAATTHATIKG KATA TN BldpKeLa TNG Lox00g TG eyyunong,

n arnokAeLoTIKY a&iwon évavtt g 3M Deutschland GmbH kain
Hovadikn NG uroXpEwor eival 1 emoKeun 1} QvTIKATAoTaon Tou
nipoiévtog 3M Deutschland GmbH.

Meplopiopdg eubUVNg

EkT1dq anod Tig nepuntwoelg dmou anayopeUeTal arnd To VOO,

n 3M Deutschland GmbH dev @€pet kapia eubuvn yia omoladnmnote
QMMAELQ 1) {NIA TIPOKUTTTEL AN TO MAPGV TIPOTOY, £{Te auTH eivat
dpeon, Eupeon, edkn, Tuxaia 1y ouvenaydpuevn, aveEdptnta ané m
BlEKBIKOUHEVN UTIOBEDM, OUMEPINAPBAVOLEVNG TG EYYUNONG, TOU
oupBoAaiou, TG apéAelag iy avTIKELUEVIKNG euBUvVNg.

Katdotaon 1ox00g aut®v Twv odnylwv: lavoudplog 2012

& SVENSKA

Produktbeskrivning

Durelon™ &r ett karboxylatcement for cementering och underfyliningar. Pulvret
finns i varianterna "normalhdrdande” och "snabbhérdande” och vétskan finns
med konsistensen "universal” och "tunnflytande”.

Vétskan "universal” tillhandahdlls i droppflaska eller doseringsspruta. Vétskan
"tunnflytande” kan endast fés i droppflaska.

For underfyliningar kan bagge pulvervarianterna och universalvtskan anvéndas.
Vid cementering &r alla kombinationer méjliga.

1= Spara bruksanvisningen under produktens hela anvandningstid.

Anvéndningsomraden

Cementering av inlays, onlays, kronor och broar av metall, metallkeramik eller
med kompositfasad

Cementering av inlays, onlays, kronor och broar av komposit eller keramik,
om de ldmpar sig for konventionell cementering

Cementering av stift och skruvar, om de ldmpar sig for konventionell
cementering

Cementering av ortodontiska band

Underfyliningar

Durelon ldmpar sig inte fér cementering av/pé titanbaserade restaurationer,
eftersom det vid kontaktstéllena med titan kan uppsté missférgningar av
cementet.

Forsiktighetsatgarder
3M sékerhetsdatablad kan bestéllas pd www.mmm.com eller kontakta 3M.

Forberedelser

» Rengor noggrant emalj-, dentin- och restaurationsytan for att méjliggora en
optimal vidhé&ftning.

» Torrbléstra kaviteten i 2-3 tidsintervall med vatten- och oljefri luft eller torka
med bomullspellets. Dehydrera inte!

- Kaviteten skall inte vara torrare &n att ytan ar sidenmatt. Precis
som vid alla andra typer av cement kan for kraftig torkning leda till
postoperativ sensitivitet.

» Torka restaurationsytorna noggrant med tryckluft.
» Undvik ytterligare kontaminering med saliv.

Pulpaskydd

Innan man tar det definitiva avtrycket av tanden, br man for att forebygga
pulpairritation punktuellt técka pulpanara omraden med ett faststelnande
kalciumhydroxidpreparat.

Dosering

Pulver:

» Séatt ihop doseringsstaven fore anvandning.

» Tryck in doseringsstaven i pulvret och stryk sedan av dverskottet med ett
instrument.

» Dosera pulvret pa ett blandningsblock eller en glasplatta genom att knacka
&tt pa doseringsstaven.
- Undvik underdosering av pulvret (i synnerhet vid fri dosering), eftersom

detta kan paverka cementets kvalitet.

Vétska i droppflaska:

» Hall droppflaskan lodrétt och dosera enstaka droppar bredvid pulvret genom
att trycka ltt pa flaskan.

» Forslut flaskan omedelbart efter anvandningen.

Vitska i doseringsspruta:
» Satt i den medféljande kolven och dosera 6nskat antal streck.

- Tavara pa kolvstingen och ateranvand den tillsammans med andra sprutor.
» Forslut doseringsspruten omedelbart efter anvandningen.

Blandningsforhallande
1 dosenhet pulver =1fylld doseringsstav
1 dosenhet vétska = 1 droppe ur flaskan eller 1 litet delstreck ur doseringssprutan

- Undvik att Gverfylla kronan, da hydrostatiskt tryck i tatt anliggande kronor
kan leda till pulpitiska besvar.
» Satt darefter i restaurationen.
» Tvétta av metallinstrumenten med kallt vatten innan Durelonen har hérdat.

Tider
Vid rumstemperatur (23 °C/73 °F) och 50 % relativ luftfuktighet géller f6ljande
tider:

Blandning | Bearbetning | Hardning fran
inkl blandnings-
blandning start
min:sek min:sek min:sek

Cementering
Pulver normalhérdande . . .
Vatska universal 00:30 02:30 10:00
Pulver normalhérdande . . .
Vatska tunnflytande 00:30 02:00 07:00
Pulver snabbhérdande . . .
Vétska universal 00:30 01:00 05:00
Underfylining
Pulver normalhérdande . . .
Vatska universal 00:30 01:30 06:00
Pulver snabbhédrdande . . .
Vatska universal 00:30 00:45 03:30

Hogre temperaturer forkortar, Idgre temperaturer férldnger bearbetningstiden
(till exempel blandning pa kyld glasplatta). Likaledes ger storre mangd pulver
kortare bearbetningstid. Om bearbetningstiden dverskrids (indikeras dven av att
pastan fér en matt yta) gar vidhaftningsformégan pa emalj och dentin forlorad.

Avldgsnande av dverskott

> Avldgsna dverskottsmaterial férsiktigt med ett instrument strax innan
materialet & genomhérdat, eftersom rengéringen &r enklare dé. Var forsiktig
s4 att materialet inte dras upp ur skarven.

» Avldgsna resterande éverskott med till exempel en sond efter hardningstidens
slut.

Nér dverskottet har tagits bort och efter hardningen
» Kontrollera de behandlade téndernas sulcus och de nérliggande omrédena
noga; ta vid behov bort kvarblivna cementrester.

Anvisningar

e Dosera vdtskan forst omedelbart fore blandning, eftersom den annars delvis
avdunstar.

e Forslut doseringssprutan noggrant pulver- och vatskeflaskan respektive efter
anvéndningen.

Lagring och héllbarhet
Férvara produkten i 15-25 °C.
Anvénds inte efter utganget forbrukningsdatum.

Kundinformation
Ingen har tillatelse att Iamna ut ndgon information som awviker fran den
information som ges i detta instruktionsblad.

Garanti

3M Deutschland GmbH garanterar att denna produk &r fri fran material- och
tillverkningsdefekter. 3M Deutschland GmbH UTFASTER INGA ANDRA GARANTIER,
INKLUSIVE UNDERFORSTADDA GARANTIER GALLANDE SALJBARHET ELLER
LAMPLIGHET FOR ETT SPECIFIKT SYFTE. Anvéndaren &r ansvarig for att avgora
produktens lamplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visas vara
defekt inom garantitiden &r kundens enda krav och 3M Deutschland GmbH:s
enda &tagande att reparera eller byta ut produkten.

Ansvarshegransning

I annat fall dn dé lag sa féreskriver & 3M Deutschland GmbH inte ansvarigt for
forlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett om det rér sig om
direkt, indirekt, speciell eller oférutségbar skada eller féljdskada. Detta géller
oavsett réttslaget med avseende pa garanti, kontrakt, vardsloshet eller uppsat.

Version januari 2012

@ suomi

Tuoteseloste

Durelon™ on karboksylaattipohjainen sementti sementointiin ja alustaytteeksi.
Jauhetta on saatavana kahtena eri vaihtoehtona "normaali kovettuminen”

ja "nopea kovettuminen”. Nestetté on saatavana kahtena eri konsistenssina
"universaali” ja "matalaviskoosinen”.

"Universaali”"-nestettd on saatavana seké tippapullossa etté annosteluruiskussa.
"Matalaviskoosinen” -nestettd on saatavana ainoastaan tippapullossa.
Alustaytteisiin voidaan kdyttd4d molempia jauhelajeja ja universaali-nestetta.
Kiinnityksissd ovat kaikki yhdistelmdt mahdollisia.

= Namé kéyttoohjeet tulee sdilyttdd tuotteen koko kdyton ajan.

Kayttokohteet

Inlayden, onlayden, metallisten, metallokeraamisten tai laminaattipintaisten
kruunujen ja siltojen sementointi

Inlayden, onlayden, yhdistelmémuovi- tai keraamisten kruunujen ja -siltojen
sementointi edellyttden, ettd tavanomaista sementointia voidaan kéyttaa
Nastojen ja juurikanavaruuvien sementointi edellyttéen, ettd tavanomaista
sementointia voidaan soveltaa

Ortodonttisten renkaiden kiinnitykseen

Alustaytteisiin

Durelon ei sovellu titaanipohjaisten restauraatioiden sementointiin eikd titaani-
pohjaisten restauraatioiden padlle sementointiin, sillé se saattaa aiheuttaa
sementin vérjdytymistd titaanin kosketuspisteissa.

Varotoimenpiteet
3M kéyttoturvatiedotteet (KTT) voidaan tilata osoitteesta www.mmm.com tai
Suomen tytaryrityksesta.

Esivalmistelu
» Materiaalin optimaalista kiinnitystd varten on Kiille, dentiini ja metallipinnat
puhdistettava huolellisesti.
» Puhalla kaviteetti kuivaksi vedettomalld ja éljyttémalld iimalla 2-3 kevyelld
puhalluksella tai kuivaa vesipisarat joko vanupallolla tai minisienella.
Ald ylikuivaa!
- Oikein kuivattu kaviteetti ndyttaa edelleen kiiltavalta. Kuten kaikilla
kiinnityssementeilld, liiallinen kuivaaminen aiheuttaa jdlkisensitiivisyyttd.
» Metallipinnat tulee myds kuivata hyvin paineilmalla.
» VAlt4 sylkikontaminaatiota.

Pulpan suojaus
Pulpaérsytyksen valttdmiseksi tulisi pulpan lheiset alueet eristdd ennen
jalienndksen ottoa kovaksi kovettuvalla kalsiumhydroksidi-eristeelld.

Annostus
Jauhe:
» Ennen kdyttdd kootaan annostussauva.
» Annostussauva painetaan jauheeseen ja ylimaarat pyyhitd&n pois instrumentilla.
» Jauhe annostellaan sekoituslehtille tai lasilevylle koputtamalla kevyesti
annostussauvaa.
- Jauheen aliannostusta (varsinkin vapaasti annosteltaessa) on véltettava,
koska se saattaa vaikuttaa sementin laatuun.

Tippapullon neste:

» Tippapulloa pidetéén pystyasennossa ja painamalla kevyesti pulloa
annostellaan tipat yksittéin jauheen viereen.

» Sulje pullo heti kdyton jdlkeen.

Annosteluruiskun neste:

» Kiinnitd mukana toimitettu ménté paikoilleen ja annostele nestetté aina
asteikkoviivan verran.

Indikation Pulver Vatska - Ménnénvarsi séilytetddn seuraavia ruiskuja varten.
- » Sulje annosteluruisku heti kéyton jdlkeen.
normal- snabb- universal | tunnflytande
hardande | hérdande Seossuhde o
1annos jauhetta = 1 annostussauvan taytto.
Antal dosenheter 1 - 2 - 1annos nestettd = 1 tippa pullosta tai 1 asteikkoviivan verran annostelusruiskusta.
for
cementeringar - 1 2 - Indikaatio Jauhe Neste
1 . _ 1 normaalisti | nopeasti | universaali | matala-
kovettuva kovettuva viskoosinen
%r;tal dosenheter 1 - 1 - Annoksien 1 ~ 5 ~
0 - 1 1 - lukumaara
st Kiinnitykseen - 1 2 -
Foljande pulver-/vatskaforhallande galler 1 _ _ 1
For cementeringar: 0,15 g pulver: 0,10 g vétska universal eller
0,20 g pulver: 0,10 g vatska tunnflytande Annoksien 1 - 1 _
For underfyliningar: 0,25 g pulver: 0,10 g vétska universal Iukum_:aiéiré L
Ovanstaende angivelser motsvarar inte erforderliga méngder for en anvandning! alustaytteisiin B 1 1 -

Blandning

» Blanda Durelon i rumstemperatur (20-25 °C/68-77 °F) med metallspatel.

» Tillsatt allt pulver pa en gang till vatskan och blanda tills att konsistensen &r
homogen.

Applicering

» Skydda arbetsytan mot vatten och saliv under applikationen och hardnings-
fasen.

» Isolera eventuellt de angransande tdnderna respektive kronorna med vaselin
for att lattare kunna ta bort dverskottet.

» Applicera ett tunt lager cement pa kronans insida och pé pelaren.

Seuraavia jauhe/neste-suhteita kéytetddn:

kiinnitykseen: 0,15 g jauhetta: 0,10 g universaalinestettd tai
0,20 g jauhetta: 0,10 g matalaviskoosista nestettd,

alustéytteisiin: 0,25 g jauhetta: 0,10 g universaalinestetta

Né&mé eivat vastaa yhdelld kéyttokerralla tarvittavia maéria!

Sekoitus

» Sekoita Durelon 20-25 °C ldmpétilassa metallilastalla.

» Koko jauheannos lisdtaén yhdelld kerralla nesteeseen ja sekoitetaan kunnes
on saavutettu tasalaatuinen konsistenssi.

Annostus

» Suojaa kasiteltdvd alue annostelu- ja kovettumisvaiheessa veden ja syljen
aiheuttamilta kontaminaatioilta.

» Helpompaa ylimédrien poistoa varten viereiset hampaat tai kruunut on
tarvittaessa eristettdvd vaseliinilla.

» Levitd ohut sementtikerros kruunun sisdpintaan ja pilarille.
- VAlta kruunun ylitdyttdmistd, silld lahekkéin sijaitsevien kruunujen

hydrostaattinen paine saattaa &rsyttda pulpaa.

» Kiinnitd sen jélkeen tyo paikoilleen.

» Pese metalli-instrumentit kylmélla vedella ennen Durelonin kovettumista.

Ajat

Seuraavat ajat patevat 23 °C huoneenlampétilassa ja 50 % suhteellisessa

iimankosteudessa:

Blanding

» Bland Durelon ved en rumtemperatur pa 20-25 °C med en metalspatel.

» Doser hele pulverportionen i vaesken pa en gang, og bland, indtil der er
opnaet en homogen konsistens.

Applicering
» Under appliceringen og afbindingsfasen skal arbejdsomradet beskyttes mod
vand og spyt.
» Isolerer naboteender eller kroner med vaseline for at lette fiernelse af overskud.
» Pafor et tyndt cementlag inde i kronen og pa stubben.
- Undgd at overfylde kronen, da hydrostatisk tryk i kroner med optimal
tilpasning kan fere til pulpale problemer.
» Placer restaureringen in situ.
» Metalinstrumenter vaskes af med koldt vand, fer Durelon er hardet.

Disse mengdene er ikke identiske med de mengder som er nadvendige til en
gangs bruk!

Blanding

» Bland Durelon med en metallspatel ved en romtemperatur pd 20-25°C/
68-77°F.

» Bland hele pulverporsjonen med vaesken pa en gang og bland til konsistensen
er blitt homogen.

Applisering
» Under appliseringen og herdefasen skal arbeidsomradet beskyttes mot vann
0g saliva.
» Isoler nabotennene med vaselin for lettere & kunne fierne overfledig material.
» Appliser et tynt lag sement inn i kronen og pa den preparerte tannen.
- Unnga overfylling av kronen, da hydrostatisk trykk i trange kroner kan fgre

B - . " Tider til irritasjon av pulpa.
L Tyoskep L e Kovet'lumlnen Ved en rumtemperatur pa 23 °C og en rel. luftfugtighed pa 50 % geelder » Deretter settes restaureringen pa plass.
sekoituksen sekoituksen P "
alusta alusta felgende tider: » Skyll metallinstrumenter med kaldt vann far Durelon er herdet.
) laskettuna laskettuna Blanding | Arbejdstid |Afbindingstid ~ Tider o .
min:s min:s min:s inkl. fra start De fglgende tider gjelder ved 23°C/73°F romtemperatur og 50% relativ
Kiinnitys blanding | af blanding luftfuktighet:
Jauhe, normaalisti kovettuva . . . min.:sek. min.:sek. min.:sek. Blanding Arbeidstid Herding fra
Neste, universaali 00:30 02:30 10:00 Cementering inkl. blanding | blanding starter|
Jauhe, normaalisti kovettuva Pulver normalt afbindende min::sek.§| Fmin.:sek. min.:sek.
Neste, matalaviskoosinen | °0-30 02:00 07:00 Vaeske universal 00:30 02:30 10:00 Sementering
Jauhe, nopeasti kovettuva . . . Pulver normalt afbindende . ) : Pu!ver normal herding . . .
Neste, universaali 00:30 01:00 05:00 Vaske tyndtflydende 00:30 02:00 07:00 Universal vieske 00:30 02:30 10:00
Alustéyte Pulver hurtigt afbindende . . . Pulver normal herding ) . .
" s Vaeske universal 00:30 01:00 05:00 Tyntflytende vaeske 00:30 02:00 07:00
Jauhe, normaalisti kovettuva 00:30 01:30 06:00 g
Neste, universaali ’ ’ : Lining Pulver rask herding ) . .
Jauhe, nopeasti kovettuva Pulver normalt afbindende U] vzeshs 0% oreo 000
Neste, universaali 00:30 00:45 03:30 Veeske universal 00:30 01:30 06:00 Underfylling
Korkeammat lampdtilat lyhentdvat ja matalammat lampétilat pidentavat \F;uIvEr hu(tigt aflbindende 00:30 00:45 03:30 Eﬁ:zgsr;(l)rvn;aslkt;erdlng 00:30 01:30 06:00
tydskentelyaikaa (esim. sekoitus jaahdytetyll4 lasilevylld). Suurempi jauheméara EERLG WNIYERE]
lyhent&d myds tydskentelyaikaa. Tydskentelyajan ylittdminen (havaittavissa pastan ; Pulver rask herding . . .
sameasta pinnasta) saattaa heikentaa kiinnittymisté kiilteeseen ja dentiiniin. \a/ﬁgicr?éetr%éfrgf %ﬁgtﬁu(jrﬁ]rgfg?g%sl;gg;/aesdp::;Z;?Etsn;g)e;gt;&%éf{;}\:ﬂggz 35 Universal vasske 00:30 00:45 03:30

Yliméaarien poisto

» Poista ylimaarat juuri ennen lopullista kovettumista varovasti instrumentilla
puhdistuksen helpottamiseksi. Varo, ettet poista materiaalia saumasta.

» Poista ylimédrat kovettumisen jélkeen esim. sondilla.

Ylimaérien poiston ja kovettumisen jilkeen
» Tarkasta késiteltyjen ja viereisten hampaiden ientaskut huolellisesti ja poista
tarvittaessa jdljelle jaéneet sementtiylimaarat.

Huomautuksia

* Neste annostellaan vasta valittdmésti ennen sekoitusta, silla muutoin aineosat
haihtuvat.

e Jauhe- ja nestepullo ja/tai annosteluruisku suljetaan huolellisesti kéyton
jélkeen.

Sailytys ja kayttoika

Séilyta tuotetta 15-25 °C ldmpdtilassa.

Ald kaytd tuotetta viimeisen kdyttdpéivayksen jalkeen.

Asiakastiedote
Kenellédkdan ei ole oikeutta muuttaa néissé ohjeissa annettuja tietoja.

Takuu

3M Deutschland GmbH takaa, ettd tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja.
3M Deutschland GmbH ei vastaa menetyksistd tai vahingoista, jotka suoraan

tai vélillisesti seuraavat tdssd mainitun tuotteen kaytosta tai vadrinkdytosta.
Kayttdjan tulee arvioida ennen tuotteen kdyttéonottoa sen soveltuvuus
kayttotarkoitukseensa, ja hdn on itse vastuussa kaikista tuotteen kaytton
liittyvista riskeistd. Jos tuotteessa iimenee vikaa takuuaikana, 3M Deutschland
GmbH sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan viallisiksi osoitetut tuotteensa uusiin.

Vastuunrajoitus

3M Deutschland GmbH ei vastaa menetyksistd tai vahingoista, jotka suoraan
tai vélillisesti seuraavat tdssd mainitun tuotteen kaytosta tai vadrinkdytosta.
Kayttéjan tulee arvioida ennen tuotteen kdyttéonottoa sen soveltuvuus
kayttotarkoitukseensa, ja hdn on itse vastuussa kaikista tuotteen kayttoon
liittyvista riskeistd.

Tietojen antoaika: Tammikuu 2012

DANSK

Produktbeskrivelse

Durelon™ er en carboxylatcement til cementering og lining. Pulveret fés i
varianterne normalt "afbindende” og "hurtigt afbindende”, og veesken fas i
konsistenserne "universal” og "tyndtflydende”.

Vaesken "universal” forhandles i drdbeflasker og doseringssprajter. Vaesken
"tyndtflydende” forhandles udelukkende i drabeflasker.

Til lining kan begge pulvervarianter og veesken "universal” anvendes.

Til cementering er der frit valg mellem alle kombinationer pulver/vaeske.

1= Denne brugsanvisning skal gemmes, sé l&nge produktet anvendes.

Indikationer

Cementering af indleeg, onlays, kroner og broer af metal, metalkeramik eller
metalstel med plastfacader.

Cementering af indleeg, onlays, kroner og broer af komposit eller keramik,
safremt de egner sig til konventionel cementering.

Cementering af stifter og skruer, séfremt de egner sig til konventionel
cementering.

Cementering af ortodontiske band.

e Lining.

Durelon er ikke egnet til cementering af/pd titaniumbaserede restaureringer, da
det kan fgre til misfarvninger af cementen ved kontaktstederne il titanen.

Forsigtighedsregler
3M arbejdshygiejnisk anvisning kan fas p& www.mmm.com eller ved at kontakte
den lokale filial.

Forberedelse

» For at opnd en optimal adhasion skal emalje- og dentinoverflader og den
restaurering, der skal cementeres, renses omhyggeligt.

» Kaviteten bleeses tor hgjst 2-3 gange med vand og oliefri Iuft, eller duppes
tor med vatpellet. Der mé ikke overtgrres!
- Kavitetsoverfladen skal have et let skinnende udseende. Som ved

enhver cement kan overdreven terleegning fare til postoperativ sensivitet.
» Restaureringsoverfladerne skal tarres med luft.
» Undgé kontamination med spyt.

Pulpabeskyttelse

For at forebygge irritation af pulpa ber pulpanere omrader - for der tages aftryk
af tanden - afdaskkes punktformet med et hardt afbindende calciumhydroxid-
preeparat.

Dosering

Pulver:

» Doseringsstaven skal samles far brug.

» Stik doseringsstaven ned i pulveret, og stryg derefter den overskydende
mangde af med et instrument.

» Doser pulveret pa en blandeblok eller en glasplade ved at banke let pa
doseringsstaven.
- Underdosering af pulver (isaer ved fri dosering) skal undgas, da dette kan

pévirke cementens kvalitet.

Vaske (drabeflaske):

» Hold flasken lodret, og doser enkelte dréber ved siden af pulveret ved at
trykke forsigtigt pa flasken.

» Flasken skal lukkes straks efter brug.

Vaske (doseringssprojte):

» Det vedlagte stempel sattes pa, og der doseres det gnskede antal delstreger.
- Stemplet gemmes og anvendes i nye sprajter.

» Doseringssprejten skal lukkes straks efter brug.

Blandingsforhold

1 doseringsenhed pulver = 1 fyldning af doseringsstaven

1 doseringsenhed veeske = 1 drabe fra flasken eller 1 lille delstreg fra doserings-
sprojten

Indikation Pulver Vaeske
normalt hurtigt universal tyndt-
afbindende | afbindende flydende

Antal doserings- 1 - 2 -
enheder til
cementering - 1 2 -

1 - - 1
Antal doserings- 1 - 1 -
enheder til
lining - 1 1 -

Der galder falgende pulver/vaeske-blandingsforhold:

Til cementeringen: 0,15 g pulver:0,10 g vaeske "universal” eller
0,20 g pulver:0,10 g veeske "tyndtflydende”

Til lining: 0,25 g pulver: 0,10 g veeske "universal”
Dette svarer ikke ngdvendigvis til den maengde, der kraeves til en applikation!

ligeledes forkorte arbejdstiden. En overskridelse af arbejdstiden (synlig mat
pastaoverflade) medfgrer reduceret binding til emalje og dentin.

Fjernelse af overskud

» For at lette fiernelse af overskud fiernes dette kort for den endelige afbinding
af materialet. Undga at traekke cementen ud ved den marginale kant.

» Efter endelig afbinding fiernes resterende overskud f.eks. med en sonde.

Efter cementering
» Kontroller omhyggeligt de behandlede teenders pocher og de omkringliggende
omréder, og fiern i givet fald eventuelle cementrester.

Bemaerk

o Veasken skal forst doseres umiddelbart fer blanding for at undgé fordampning.

® Pulver- og veeskeflaske samt doseringssprajte skal lukkes omhyggeligt efter
brug.

Opbevaring og holdbarhed
Opbevar produktet ved 15-25 °C.
Produktet mé ikke anvendes efter udlgbsdatoen.

Kundeinformation
Ingen personer er berettiget til at give informationer, som afviger fra angivelserne
i denne brugsanvisning.

Garanti

3M Deutschland GmbH garanterer, at dette produkt er uden defekter i materiale
og fremstilling. 3M Deutschland GmbH GIVER INGEN ANDRE GARANTIER,
HERUNDER EVENTUEL UNDERFORSTAET GARANTI ELLER GARANTI OM SALG-
BARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL. Brugeren er ansvarlig for
benyttelsen samt en formalstjenlig anvendelse af produktet. Hvis der inden for
garantiperioden optraeder skader pa produktet, er det eneste krav og den eneste
forpligtelse, der pahviler 3M Deutschland GmbH, reparation eller en ombytning
af 3M Deutschland GmbH produktet.

Ansvarshegransning

Med mindre det er forbudt ved lov, patager 3M Deutschland GmbH sig intet
ansvar for tab eller skader opstdet som felge af anvendelsen af dette produkt,
uanset om tabet eller skaden er direkte, indirekte, speciel, tilfeeldig eller
konsekvensmaessig, uanset hvilket retsgrundlag der paberabes, herunder
garanti, kontrakt, forsemmelse eller objektivt ansvar.

Informationen ajourfert januar 2012

NORSK

Produktbeskrivelse

Durelon™ er en karboksylatsement til bruk ved sementering og underfyllinger.
Pulveret leveres i to typer, «<normal herding» og «rask herding» og vaesken i de to
viskositetene «universal» og «tyntflytende».

Vaesken leveres i «universal» viskositet bade i dryppflaske og doseringssprayte,

i «tyntflytende» viskositet kun i dryppflaske.

Ved underfyllinger kan begge pulverformene og «universal» vaeske brukes.

Alle kombinasjoner er mulige nar produktet benyttes til krone-bro sementering.

15 Denne bruksinformasjonen skal oppbevares sé lenge produktet brukes.

Bruksomrader

e Sementering av inlays, onlays, kroner og broer av metall, metallkeramikk eller
metall med kompositt

e Sementering av inlays, onlays, kroner og broer av kompositt eller keramikk,
i den grad disse er egnet for konvensjonell sementering

e Sementering av stifter og skruer, i den grad disse er egnet for konvensjonell
sementering

* Sementering av kjeveortopediske band

e Underfyllinger

Durelon er ikke egnet til sementering av eller p titanbaserte restaureringer, da

sementen evt. kan misfarges pé& kontaktpunktene med titan.

Forholdsregler
3M HMS datablad kan f&s under www.mmm.com eller ved & kontakte din lokale
leverander.

Forbehandling

» Rengjor emalje, dentin og avtrykket som skal sementeres omhyggelig for &
fa best mulig adhesjon.

» Blés kaviteten torr med Iuft fri for vann og olje i bare 2-3 intervaller eller tgrk
den med bomullspellets. Ikke blés for lenge!
- Kaviteten skal bare veere akkurat sa torr at overflaten er silkematt.

Som for hver sement kan for mye terking fare til postoperativ sensibilitet.
> Avtrykket skal ogsa terkes godt med trykKkluft.
» Unngé saliva-kontaminering.

Beskyttelse av pulpa
For & forebygge at pulpa irriteres, ber en dekke omrader ner pulpa punktvis il
med et godt herdende kalsiumhydroksid-preparat fr avtrykkstaking.

Dosering

Pulver:

» Montér doseringspinnen fgr bruk i hht bruksanvisningen.

» Trykk doseringspinnen inn i pulveret og stryk deretter overskuddet av med et
instrument.

» Doser pulveret pa en blandeblokk eller en glassplate ved a banke lett pa
doseringspinnen.
- For lav pulverandel mé unngés (spesielt ved frihdnds dosering), da

sementens kvalitet dermed kan reduseres.

Vaske dryppflaske:

» Hold dryppflasken loddrett, trykk flasken lett sammen og doser drapene
enkeltvis ned pa blokken/platen ved siden av pulveret.

» Flasken lukkes straks etter bruk.

Vaeske doseringssprayte:

» Sett inn det vedlagte stempelet og doser det @nskete antall delstreker.
- Tavare pa stempelstangen og benytt den for nye sproyter.

» Doseringssprayten lukkes straks etter bruk.

Blandingsforhold

1 doseringsenhet pulver = 1 doseringspinne.

1 doseringsenhet veeske =1 drépe fra flasken eller 1 liten delstrek fra doserings-
sprayten.

Indikasjon pulver vaeske
normal herding| rask herding | universal | tyntflytende

Antall doserings- 1 - 2 -
enheter for
sementering - 1 2 -

1 - - 1
Antall doserings- 1 - 1 -
enheter for
underfyllinger - 1 1 -

Folgende forhold gjelder mellom pulver og vaeske
For sementering: 0,15 g pulver: 0,10 g universal veeske eller
0,20 g pulver:0,10 g tyntflytende vaeske,

For underfyllinger: 0,25 g pulver:0,10 g universal vaske.

Arbeidstiden forkortes ved hayere temperatur og forlenges ved lavere temperatur
(f.eks. nér en blander pa en avkjplt glassplate). Arbeidstiden forkortes ogsa ved
stgrre mengde pulver. Hvis arbeidstiden overskrides (dette kan en se ved at
pastaen far en matt overflate), forer dette til dérligere adhesjon til emalje og
dentin.

Fjerning av overskudd

» For & lette rengjoringen bar mest mulig overskudd fiernes forsiktig like for
sementen er ferdig herdet. Benytt et egnet instrument og pass pé at sement
ikke trekkes ut av spalten.

» Etter at sementen er ferdig herdet kan resten av overskuddet fiernes med
f.eks en sonde.

Etter fjerning av overskudd og herding
» Kontroller sulkus til de tennene som skal behandles og tennene omkring
noye og fiern evt. sementrester.

Merknader

o Tilsett vasken forst umiddelbart for blanding begynner, da bestanddelene
ellers fordunster.

o Lukk flaskene med pulver og veeske, respektive doseringssprayten omhyggelig
etter bruk.

Lagring og holdbarhet
Lagre produktet ved 15-25°C/59-77°F.
Skal ikke brukes etter forfallsdatoens utigp.

Kundeinformasjon
Ingen person har myndighet til & gi informasjon som varierer i innhold fra
informasjonen i denne veiledningen.

Garanti

3M Deutschland GmbH garanterer at dette produktet er fri for defekter i
materiale og fremstilling. 3M Deutschland GmbH GIR INGEN ANNEN GARANTI,
INKLUDERT UNDERFORSTATT GARANTI ELLER GARANTI OM SALGBARHET
ELLER EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMAL. Brukeren er selv ansvarlig for &
fastsld produktets egnethet til et spesielt formél. Dersom produktet vises a veere
defekt i lgpet av garantiperioden, er reparasjon eller utskifting av 3M Deutsch-
land GmbH produktet din eneste rettighet og 3M Deutschland GmbHs eneste
forpliktelse.

Ansvarshegrensning

Bortsett fra ndr dette forbys av lovgivning, aksepterer 3M Deutschland GmbH
ikke ansvar for tap eller skade i forbindelse med bruk av dette produktet, det
veere seg direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig eller konsekvensmessig, uansett
hevdet grunn, inkludert garanti, kontrakt, uaktsomhet eller ansvar.
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